





Appendice

Correlazione dei capitoli CPN con le norme relative all’impermeabilizzazione

Figura 1 della norma SIA 270
Campo d’applicazione: edificio

Figura 2 della norma SIA 270 Figura 3 della norma SIA 270
Campo d’applicazione: zone di transizione fra costruzione a cielo aperto e in sotterraneo Campo d’applicazione: profili a sezione circolare
Figura 4 della norma SIA 270 Figura 5 della norma SIA 270

Campo d’applicazione: profili a sezione rettangolare Campo d’applicazione: platee di transito in galleria
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Figura 6 della norma SIA 270

Campo d’applicazione: ponti

CPN 172

SN 640 450
SN 640 451
SN 640 452

Figura 7 dalla norma SIA 270

Campo d’applicazione: viadotti a mezza costa
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Figura 8 della norma SIA 270 Figura 9 dalla norma SIA 270
Campo d’applicazione: piscine Campo d’applicazione: serbatoi
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Figura 10 della norma SIA 270
Campo d’applicazione: bacini di depurazione
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Figura 11/12 dalla norma SIA 270
Campo d’applicazione: discariche per materiali solidi/bacini/canali
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Appendice

Impermeabilizzazioni di edifici

Rappresentazione schematica del concetto «faccia asciutta» e «faccia bagnata».
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Appendice

Impermeabilizzazione di gallerie

Rappresentazione schematica del concetto «faccia asciutta» e «faccia bagnata».
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Strato di uguagliamento faccia bagnata
Strato di uguagliamento faccia asciutta
Malta di protezione faccia bagnata
Acqua/umidita
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