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Anhang
Mauerwerktypen
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Anhang
Arten des Mauerwerks
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Anhang

Bearbeitungsarten

Bruchroh

Gebeilt

Gefrast

Gehobelt

Gekréonelt

Gemessert, gemeisselt
Gerichtet

Gesdgt

Geschliffen

Geschrotet
Geschurt

Gespitzt

Gestockt

Gezahnt
Randschlag

Poliert

Scharriert

Bossiert

Durch Spalten gewonnene Fldche, ohne weitere Bearbeitung.

Mit dem Steinbeil frei Uberarbeitete Fldche.

Bearbeiten der Seiten oder der Oberfldche eines Naturstein-Bauteils mit der Frése.
Mit dem Steinhobel Uiberarbeitete Fldche.

Mit einem Spitzeisenblndel berarbeitete Fldche.

Mit einem breiten Schlageisen frei liberarbeitete Fldche.

Auf Mass und Form grob bearbeiteter Bauteil.

— drahtgeségt:
mit Drahtseil und Sand, trocken oder nass gesédgte Fldche mit wahrnehmbaren, bogen-
férmigen Sédgespuren.

— sandgeségt:
mit Stahlblatt und Sand, trocken oder nass geségte Fldche mit wahrnehmbaren Sédgespuren.

— diamantgeségt:
mit diamantbesetztem Stahlblatt nass gesdgte Fldche mit sichtbaren Sdgespuren.

- diamantgeschliffen:
durch Anschleifen mit Diamantscheiben von gut sichtbaren Sdgeliberzdhnen befreite Fldche.

— grobgeschliffen:
entspricht der Feinheit einer mit Karborundum bis Korn 60 geschliffenen Fléche.

— mittelgeschliffen:
entspricht der Feinheit einer mit Karborundum bis Korn 120 geschliffenen Fldche.

— feingeschliffen:
entspricht der Feinheit einer mit Karborundum bis Korn 220 geschliffenen Fléche.

Anpassen eines Bauteils durch Brechen oder Hauen.
Durch Anschleifen — meist mit losem Sand — von gut sichtbaren Sdgezdhnen befreite Fldche.

Steinhauermdssiges Bearbeiten einer Natursteinoberfldche mit einem Spitzeisen Schlag an
Schlag, wodurch diese stark aufgeraut wird .

— grobgespitzt:

weniger als 10 Einschlége je dm?.
— mittelgespitzt:

10 bis 30 Einschlédge je dm?.
— feingespitzt:

mehr als 30 Einschlédge je dm?.

Bearbeiten einer Natursteinoberflache mit einem Stockhammer.

— grobgestockt:
mit Stockhammereinsatz von 12 mm Zahnweite.

— mittelgestockt:
mit Stockhammereinsatz von 7 mm Zahnweite.

— feingestockt:
mit Stockhammereinsatz von 4 mm Zahnweite.

Mit Zahneisen (berarbeitete Natursteinoberfldache.
Bearbeitung einer Fldche entlang einer Kante.

— mattglanzpoliert:
mit nur schwachem Glanz fein ausgeschliffene Fléche.

— hochglanzpoliert:
stark glénzende, fein ausgeschliffene Flache.

Mit breitem Schlageisen, Schlag an Schlag gehauene, (iberarbeitete Fldche.

Bruchrohe, gewdlbte Oberfldche.
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Anhang
Bearbeitungsarten
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